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der obere Rohrabschnitt kann aus dem gleichen Rohr wie der untere Rohrabschnitt hergestellt werden. Bedingt durch die Wanddicke ergibt sich aber ein anderer Radius, so das eine Anpassung durch Wärmebehandlung erforderlich ist.


